
3調査結果
3-1.調査数量結果

下表に棟別の劣化集計表を示す。下段の斜文字は平成 17年度実施の数量を記載している。

表 31 棟別劣化集計_高層棟

劣化項 目 東病棟 西病棟 南病棟 北棟 小 計

A:タ イルひびわれ
(幅 1 01uil未 満 )

67.70m 77.90rn H20m 28.20m 185.0∬
」況y′′ュ2 フイノ′ゴュ, ユび′′7, ノユ′′′,7 ノπえ′幻げ

Ci赤 外線探査による
Fλ rドゎ″l

15,20m 15.2∬

D:ひ びわれ
(幅 0_2mm～ 1_0■ln未満 )

206.00m 324. 10m 8.40m 538.5∬

E:ひびわれ
(幅 1 01Ml以 上 )

4. 10m 4. 1∬

F:赤外線探査による
浮き

10.32∬ 109∬ 2.22∬ 13.6∬

H:タ イル浮き
48 83rN 89.61∬ 171ポ 31.61∬ 171.8だ

′′フ.ノ塑,'ノ′.′′r′,´ σ況′び′/2タ ク ノ子m2 デイ′き越

J:モ ルタル浮き 5.63∬ 33.13∬ 014∬ 38.9∬

lゝ : エフロレッセシス
14ヵ 所 15ヵ 所 2ヵ 所 31ヵ 所

/′ジク〃 ノ′ヵ〃 ′ヵ〃 ノイヵ〃

L:露 出鉄筋 0.50m 0.50m

M:タ イル欠損
20枚 67オ文 140枚 8枚 235枚

′ガt 7ガぞ ′びガを 汐ガを ′フガを

Ni欠損 0.32だ 0.54∬ 0.20∬ 1. 1コ 正

表 3-2 棟別劣化集計_低層棟

劣化項 目 外 来 検査棟 放射線棟 リハ棟 放射増棟 療悉病棟 ′」ヽ計 合 計

A:タ イルひびわれ
(幅 1.Omm未満)

16.90m 9.55m 15.70m 15.40m 41.93rn
75.63rn

99.5m 284.5m
ヲ♂′′rP 440m ノテノ5m ヲノθ〃ブ プπ′′rュブ ″ 肋 240,ノ河

C:赤外線探査による

`ッ

＼びわれ
0.00m 15.20m

D:ひびわれ
(幅 0 2mmハツ1.Omm未

5.80m 24.30rェ 1 5.80m 544。 30■n

E:ひびわれ
(幅 1 0mm以 上 )

0.00m 4.10rn

F:赤外線探査による
浮き

5.64コN 5。 64コば 19。 27∬

H:タ イル浮き
109.75∬ 0,87∬ 3.24∬ 2.87∬

7.07∬
116.7だ 288,51ば

χ 厖肪 潔き4玉 ′′肋
と
nフ伽
を

χ Fガ /18_′迎ず

J:モルタル浮き 0.42∬ 0.00∬ 38。 90コば

K:エフロレッセシス
2ヵ 所 4ヵ所 2ヵ 所 8ヵ所 39ヵ所

♂ヵ′力
~

ノヵ〃 ノカノ;ラ

'ア

多 〃 〃ヵ〃

Li露出鉄筋 0.00m 0.50m

Miタイル欠損
38枚 13枚 18枚 24オ文 8枚

4枚
96枚 381枚

θ″ ′蔵 ♂ルを ♂菱 ′茂 ′茂 ヲ′ルを

N:欠損 0.0∬ 1.1∬
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建物別の劣化数量を下表に示す。

表 3-3 劣化数量一覧_東病棟

表 3-4 劣化数量一覧_西病棟

劣化項目 単位 東 面 西 面 南 面 司ヒ面 階段 合 計

A:タ イルひびわれ
(幅 101‖l未満 )

m数
32.50m 18.50m 1.00m 15。 70m 67.70rn

″ユび′′72 ′況ν′,7 況′′″, 夕υ′′′′7 υ′n′′′,2

D:ひびわれ
(幅 0.21lnl～ 1.Omml未 満 )

m数 62.00m 56.80m 55.60m 24.30rn 7.30m 206.00m

H:タ イル浮き ポ 数
10.H∬ 1.13∬ 34.65∬ 2.94∬ 48.83だ

況 び′「′,22 α′7刀ゲ ノタ ノ9n´ 豊′θだ プノ,ノ′,2タ

J:モ ルタル浮き ポ 数 3.59∬ 064だ 1.00∬ 0.32∬ 0.08∬ 563ポ

K:エ フロレッセ ンス ヵ所数
8ヵ 所

す,ク′力
~

2ヵ 所 2ヵ 所 2ヵ 所 14ヵ 所

ノジク〃 ノ″〃 ノ″〃 ノ′ヵノラF

L:露 出鉄筋 Ⅲ数 0.20m 0.30m 0.50m

M:タ イル欠損 枚 数
1枚 1枚 5枚 13枚 20枚

′″〔 ′夕 ′ル? ′″〔 ′ガt

N:欠損 ∬ 数 027∬ 0.05∬ 0.32笛

劣化項目 単位 東 面 西 面 南 面 北 面 階段 合 計

A:タ イルひびわれ
(幅 1.011Rl未 満 )

m数
12 40m 44.30rn 5,70m 15.50m 77 90rn

況π盈 す淡 7υ′r,7 /沈 ′′フ/7' ノИ〃′′,7 フイノ′,,

CI赤 外線探査による
ひびわれ

m数 15.20m 1520m

D:ひびわれ
(幅 0.21ul～ 101日ll未満 )

m数 98 90rn 74.80rn 74.80rn 63.10m 12.50m 324 10rn

E:ひ びわれ
(1幅 1 0mm以 ヒ)

m数 410m 4.10m

F:赤外線探査による浮き ∬ 数 063∬ 969だ 岬.32∬

H:タ イル浮き ∬ 数
6,71∬ 21.60∬ 40.63rド 20.67∬ 8961ポ

況 ノ′′,ブ
′
ノ況′υ′′,デ
タ
ノ況ノ■ミ zフy盟

タ
σユ′3ボ

J:モ ルタル浮き ∬ 数 4.34だ 7.87∬ H13面 9.79∬ 33.13だ

【:エ フロレッセ ンス ヵ所数
9ヵ 所 lヵ 所 5ヵ 所 15ヵ 所

♂
'ク

ノ万 フデゥ〃 ノ)クノ茅 ′ヵ〃 ノ′ヵ〃

M:タ イル欠損 枚 数
10枚 20本文 9枚 28枚 67ホ文

′″ ′″ ノ″ ′ル? 〃力t

N:欠損 ∬ 数 0。 19∬ 014∬ 0。 10∬ 011∬ 0.54だ
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劣化項目 単位 東 面 西面 南 面 合 計

A:タ イルひびわれ
(幅 1.Om11未満 )

m数
H10m 0.10m H.20m

沈 ′♂′,P 戌 び′″? 豊 ′′ノ,ブ ク′♂rr,

F:赤外線探査による浮き ∬ 数 109∬ 1.09だ

H:タ イル浮き だ 数
0.24コだ 1.11∬ 0.36∬ 171∬

沈′れ切
ツ
a♂′′夕′
′
況′フ阿
′
況 ノ1越

M:タ イル欠損 ヵ所数
95枚 45枚 140枚

″枚 ツ′万? ′ガ? ′び″ぞ

表 3-5 劣化数量一覧_南病棟

表 3-6 劣化数量一覧_北棟

表 3-7 劣化数量一覧_外来棟

劣化項 目 単 位 東 面 両 面 苗 面 】監面 階 段 合 計

A:タ イルひびわれ
(幅 1.01ul未 満 )

m数
H20m 7.30m 0.50m 9.20m 28.20rn

Zυ′θ′rp 溌σ′′7' α′′′7P ′′′′ュ, ノ況′′′,,

D:ひびわれ
(幅 0_2ЛHl～ 1_01日ll未満 )

m数 8 40rn 8.40rn

F:赤外線探査による浮き ∬ 数 222ポ 222∬

H:タ イル浮き ∬ 数
1.47∬ 1779∬ 191∬ 10.44コド 3161∬

尻イカ切
″
沈 ノイ′ェF n′θだ ノ況′′r7メ

′
′4ひき越

J:モ ルタル浮き ∬ 数 0. 14■だ 0 14■だ

【:エ フロレッセ ンス ヵ所数
2ヵ 所 2ヵ 所

ノングヲπ ノング

Miタ イル欠損 枚 数
2枚 6枚 8枚

′ガt ′″ ′ガt ′万t ′″t

N:欠損 ∬ 数 0.20∬ 020ポ

劣化項 目 単位 東面 画 面 南 面 】

`面

合 計

A:タ イルひびわれ
(幅 1.01Ⅲl未満 )

m数
850m 5.30m 190m 1.20rn 16.90m

4′′′ュブ 巫フ′ど,, 況′′′2, n′′′ュ2 況 ′′β,

D:ひびわれ
(幅 0_21Ы l～ 1 01ul未 満 )

m数 4 60m 1.20m 5.80m

F:赤外線探査による浮き ∬ 数 5.64だ 5.64∬

H:タ イル浮き ポ 数
12.44fだ 10.09∬ 17.13だ 70.09nだ 109.75∬

湧 7π″,2 打 ノ′打
タ
1び′′′′2タ ′況♂ノ刀?タ σ濃

`2ミ
【:エ フロレッセ ンス ヵ所数

2ヵ 所 2ヵ 所

′″〃 ′″″ ′ヵ〃 ′ヵ〃 ′″所

M:タ イル欠損 枚数
9枚 8枚 17枚 4枚 38本文

′″ ′″ ′ルを ′ルを ′ガを
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劣化項 目 単 位 東 面 西 面 南面 北 面 合 計

A:タ イルひびわれ
(幅 1.Omm未満 )

m数
2.45m 200m 2.90m 2.20m 9. 55rn

2び′′,2 aフ′′,7 況 7′′,P 2ノθ′′2 47θ加

H:タ イル浮き ∬ 数
052∬ 0.35∬ 0,87∬

aυ′′ヵ?タ 況フノ加
″
況′と這 況′Y崩

ゼ
ユ 34mZ

MIタ イル欠損 枚 数
1枚 12枚 13枚

′ガ〔 ′″? ′″〔 θガt ′必を

表 3-8 劣化数量一覧 検査棟

表 39 劣化数量一覧_放射線棟

表 3-10 劣化数量一覧_り ,ヽビリテーション棟

)

劣化項目 単位 東 面 西 面 南面 合 計

A:タ イルひびわれ
(幅 1.0■11未満 )

m数
3.60m 12.10m 15.70m

ノ /′′,2 /2′′Γ′/, α♂′′,P ノ況 y′Γ′刃

Hiタ イル浮き ∬ 数
1.72だ 1.49rだ 0.03∬ 3.24■だ

五42mフ 沈′5ど 豊′′刀ゲ 2′き越

【:エ フロレッセ ンス ヵ所数
2ヵ 所 lヵ 所 lヵ 所 4ヵ 所

ノジク〃 ♂ヵ〃 ′ジク〃 ノヵ〃

M:タ イル欠損 枚 数
6枚 10枚 2枚 18枚

′″ ′ガ〔 フ″を ′万?

)

劣化項目 単位 東 面 西面 南面 北面 合 計

A:タ イルひびわれ
(幅 1 01ull未満 )

m数
5.70m 0.50m 6.20m 3.00m 15.40rn

イび′′/夕 ′′′′ュ, 夕 汐汐コ 〃す′′22 況 ノ′ゴ7フ

H:タ イル浮き ∬ 数
0.65∬ 085∬ 1.09∬ 0.28∬ 2.87だ

2′き這 況 び7′盟
′
α′′ヵゲ 況′′河

タ
況フπ〃2タ

【:エ フロレッセンス ヵ所数
2ヵ 所 2ヵ 所

ノ″〃 ′,ク〃 ′デク〃 ′,ク 〃 プジウノ万

MIタ イル欠損 枚 数
H枚
′ルを ′″

6枚

′″?

7枚

′ルを

24本文

′ルを
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表 3H 劣化数量一覧_放射線増築棟

表 3-12 劣化数量一覧_療養病棟 (連絡通路含む)

表 313 仕上別劣化数量一覧

劣化項目 単位 東 面 西 面 合 計

Aiタ イルひびわれ
(幅 1,0■ln未満 )

m数
17.20m 24 73rn

ノπ 59m
41.93m
プZ′′′,?況 ′′r,P

M:タ イル欠損 枚数
3枚

′万t

3枚

′″θガt

劣化項目 単位 東面 西 面 南面 司ヒ面 合 計

A:タ イルひびわれ
(幅 1.01Ⅲ l未満 )

m数 2 5 3 3111 17.10m 090m 32 30rn 7563m

D:ひ びわれ
(臆言0 2mm～ 1_Omm)ミ 端寄)

m数 2.80m 12.50m 730m 1.70m 24 30m

H:タ イル浮き ∬ 数 0,33∬ 5。 48∬ 126∬ 707∬

J:モ ルタル浮き ∬ 数 042ポ 042∬

M:タ イル欠損 枚 数 2枚 2枚 4枚

打 診 法 赤 外 線 法 目  視  法

タイル

浮き

面積
(だ )

モルタ
ル浮き

面積
(ゴ )

赤外線
浮き

面積
(∬ )

ひび割
れ長さ

(m)

タイル
ひび割
れ長さ

(m)

塗装面
ひび割
れ長さ

瑚目0.2■m
-1,Omm
未満
(m)

塗装面
ひび害J
れ長さ

幅 1.Omln

以上

(m)

エフロ

レッセシス

(箇所 )

露筋
(m)

タイル
欠損
(枚数)

欠損

(∬ )

高
層
棟

東病棟 48,88 6 04 67.7 206.0 14 20 032

西病棟 89.61 3313 10.32 15.2 77 9 324.1 4.1 15 0.5コ

南病棟 1,71 1.09 H.2 140

】ヒホ東 31.61 014 2.22 28.2 8.4 2 8 0 2

小  計 17176 3981 13.63 15.2 185 538.5 4.1 31 235 10G

低
層
棟

外来棟 109,75 5.64 16.9 5,8 2

検査棟 0.87 9.55 13

放射線棟 324 15,7 4 18

リハビリ棟 2.87 15,4 2 24

放射線増築棟 41.93 3

療養病棟 7.07 0 42 75.63 24.3 4

小  計 1238 0 42 5.64 0 175.11 80.1 0 8 0 100 0

合  計 295.56 39 73 19.27 15.2 860.11 568.6 41 39 385 1,06
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表 3-14 浮き率一覧表

表 3-15 各調査面積比率

打 診 法 赤外線法 面  積 (∬ )

タイル

浮き

∬ (%)

モルタル
浮き

∬ (%)

赤外線
浮き

∬ (%)

タイル面
打診調査

面積

塗装面
打診調査

面積

赤外線
調査面積

タイル
面積

塗装面
面積

局

層

棟

東病棟 48 83

(2.1%)

6.04

(0 5%)
2,2922 1,3032 1,492 8 3,468,3 1,3122

西病棟 89.61

(3 5%)

33 13

(2 6%)

10 32

(0 5%)
2,5275 1,298,7 2,010.2 3,6763 1,307,7

南病棟 171

(0.6%)

109

(0.3%)
2997 375.2 8139

】ヒ  ホ東 31 61

(1 9%)

0.14

(0 6%)

222

(0.3%)
1,634 2 25,3 746 3 2,087 4 253

小計 171,76

(2.5%)

39,31 136

15 3

6,7536 2,627.2 4, 624.4 10,0460 2,645,2

低
層
棟

外来棟 10975

(15.6%)

5.6J

(0 6%)
705.5 874 8 1,610.4

検査棟 0 87

(0 2%)
404. 1 2204 478.2

放射線棟 824

(0 6%)
5746 409.6 5746

リハビリテー

ション棟

2 87

(0,7%)
4138 235.2 4138

放射線増築棟 384. 1 2011 384 1

療養病棟 707

(0 3%)

0 42

(0.2%)
2,811.2 2278 5872 2,811.2 2278

小計 12380

(23%)

0 42

(0.2%)

564
(0.2%)

5,293 3 2278 2,528.2 6,2723 227.8

合  計
295.56

(2.5%)

39 73

(1 4%)

19 27

(0.3%)
12,0469 2,855,0 7,152.6 16,3183 2,878.0

打診調査

面積 (∬ )

赤外線調査

面積 (∬ )

タイル面積
(∬ )

面積比 面積比

局

層

棟

東病棟 2,292.2 1,492.8 3,468.3 66.1 43.0

西病棟 2,527.5 2,010.2 3,676.3 68.8 54.7

南病棟 299,7 375,2 813.9 36.8 46.1

】ヒ  イ束 1,634.2 746.3 2,087.4 78.3 35.8

小計 6,753.6 4,624.4 10,046.0 67.2 46.0

低
層
棟

外来棟 705.5 874.8 1,610,4 43.8 54.3

検査棟 404.1 220.4 478.2 84.5 46.1

放射線棟 574.6 574.6 100.0

リハビリ棟 413.8 413.8 100.0

放射線増築棟 384.1 384.1 100.0

療養病棟 2,811.2 2,811.2 100.0

小 計 5,293.3 1,095,2 6,272.3 84.4 17.5

合  計 12,046.9 5,719.6 16,318.3 73.8 35.0
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東病棟

KEY PLAN

凡例

A:タ イ)レ ひびわれ lhェ 1 0mm木満)

D:ひびわれ (幅 0 2mm～ 1 0mm未満)

《＼＼＼＼＼＼＼湘11 11,タ イル i子き

翻 J:モル タル浮き

朗 К:エ フロレッセンス

―

Lよ L:露出鉄筋

Ⅲ:タ イル欠授

朗 N:欠損

東立面図



東病棟
D%

I Dll /Dワ

`

/Dl

7階 手招壁裏側

6階 手沼壁裏側

5階 手招壁裏側

DS

KEY PLAN

4階 手招壁裏側

3階 手招壁裏側

2階 手招壁裏側

東立面図

、
，
ノ

東病棟 階段展開図

劣化なし

A:タ イルひびわれ (Ⅲ 1ヽ 0mm木 満 )

D:ひびわれ (幅 0 2mm～ 1 0mm未満 )

Hi′フイル,子き
ヽ

Hl

翻 J:モルタル浮き

l岸棚 (:エ フロレッセシス

―

Ll L:露出鉄筋

祗!タイル欠損

脚 N:欠損

HX20 HX19 IX18 HX17

東立面図 lF部 北立面図 lF部

nakagawa-motoharu
四角形
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東病棟

KEY PLAN

凡例

A:ク イルひびわイ1 1hl1 0mm木尚 )

D:ひびわれ (幅 0 2mm～ 1 0mm未満)

艮ヾヾヾヾミ剣
Jl Hiタ イル浮き

翻 J:モルタル浮き

朗 К:エフロレッセンス

―

し1 Li露出鉄筋

Ⅲ:タ イル欠損

朗 N:欠損

東立面図-2(内壁 )

nakagawa-motoharu
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東病棟

RPL

パラペット天端

7FL

6FL

3FL

2FL

lFL

5FL

4FL

GL

△

EXP J

KEY PLAN

パラペット天端

RPL

7FL

凡例

A:タ イル′ひびわれ lhi1 0mm未 満)

Diひびわれ (幅 0 2mm～ 1 0mm未満)

Nヾ姿ヾミミ湖
B! H:タ イル浮き

翻 J:モルタル浮き

昨ト
ー

К:エ フロレッセシス

―

Lと L:露 出鉄筋

M:タイル欠損

酬 N:欠損

東立面図-3

東立面図-4



東病棟
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